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Significance of chain quality in work safety

From the point of view of the working environment, the quality of the chain used in
lifting devices is very important. An important element in hoists and cranes is the short
link chain, which largely affects the safety of the worker operating the crane. The article
discusses the basic elements affecting the quality and safety of a chain. This analysis
clearly shows that, when choosing a supplier, users of these products should be guided
not only by the price but, above all, the certificates and attestations that the manufactur-

er provides for the product.
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1. INTRODUCTION

The work environment exerts a great influence on
the health and quality of life of the employee, as it is
made up of a set of material and psycho-social factors
that the employee comes into contact with during
their work or preparation for it. The material factors
of the work environment include (among others) the
premises of an enterprise or institution, buildings,
rooms, machines, tools, and devices along with fac-
tors of a physical and chemical nature (e.g., microcli-
mate, lighting, vibrations, noise, mechanical factors,
and chemical or dust substances) as well as biological
agents. In contrast, psychosocial (non-material) fac-
tors in the work environment include psychological
demands, organizational factors, employee participa-
tion, interpersonal relationships, career development,
and organizational culture, among others [1, 2].

The article discusses one of the elements of the
work environment in the industry affecting worker
safety; namely, the hoisting equipment, an important
operational element of which is a chain.

Cranes are a group of lifting and transporting de-
vices used to move loads, animals, and people verti-
cally or horizontally for short distances in intermit-
tent motions. In the classic literature [3], we can
distinguish jacks, lifts, trolleys, gantries, and cranes in
the division of hoisting equipment. Due to the issues
raised in the present article, the authors are interest-
ed in cranes, which are divided into such devices as
winches and hoists, among others. These two devices

(cranes) are designed for the vertical lifting of a load
by means of a rope or chain with the use of a gripping
element, usually a hook; the difference between them
consists of the attachment of the supporting struc-
ture. Depending on the design, these devices can be
used in various areas such as heavy construction and
the automotive or wood industries [4].

In many cranes (especially hand-operated ones),
chains are used as the lifting element. The chains are
also used as components of hoisting chains for tying
and hanging loads on the hooks of manual and me-
chanical lifts.

Chains used in cranes as lifting elements can be di-
vided into two types: link chains and plate link chains
(also known as Gall’s chains) — Figure 1. These two
types of chains are called technical chains, which are
irreplaceable in many branches of industry and econ-
omy and are designed to carry larger loads.

Fig. 1. Gall’s roller drive chain (a); link lifting chain (b)

The basic characteristic of a chain is the so-called
chain size. This value is defined as the product of the
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diameter of the bar from which the link is made (d)
and the largest internal dimension “p” called the
chain pitch. In addition, the link is characterized by
the following values: “a” — the internal length mea-
sured in the link’s light; “b” — the outer link width;
and “L11p” — the internal length of a chain with 11
links [5]. The dimensions of a link are presented in
Figure 2. Depending on the length of the link, we di-
vide chains into short- and long-linked ones. A short-
link chain is a chain whose link length does not ex-
ceed 5 times the diameter of the rod from which the
link is made (d) and the width (b) is not greater than
3.5 times the diameter of the bar. If the link length
exceeds 5 times the diameter of the bar (d), a chain is
classified as a long-link one.
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Fig. 2. Dimensions of link/chain [5]

Short-link chains are used in a number of mechan-
ical devices, mainly as drive chains cooperating with
socket wheels and support slings in hoists. Chains
with long links are general-purpose chains and are
used especially in the mining industry.

In the article, attention will be given to chains with
short links, which are used primarily in hoists and
winches.

Depending on the type of drive, hoists can be divid-
ed into manual, electric, and pneumatic devices. On
the other hand, the division due to the type of band
used divides these devices into chain or rope ones.
Examples of such hoists are presented in Figure 3.

Fig. 3. Examples of hoist types: a) yale lift 360 manual
chain hoist; b) CPV electric drive chain hoist;
¢) CPA 1-13 pneumatic drive chain hoist

Chains with short links for lifting loads can be used
in many industrial and economic sectors, including in
the underground excavations of mines as well as
in areas with coal dust and methane explosion haz-
ards, among others.

There are several manufacturers of such chains
on the Polish market: Pewag Poland Sp. z o.0,
Grupa RUD, THIELE, and Retezarna a.s., among
others.

2. LEGAL REQUIREMENTS FOR CHAINS
WITH SHORT LINKS

In the mining industry, chain hoists are used for
short-distance transport, which enables the assembly
of machine and equipment components as well as the
transfer of materials. Due to the difficult operating
conditions in limited spaces of excavations and as-
sembly chambers, hoisting equipment intended for
the mining industry must be characterized by high
lifting speed, low weight, small dimensions, and oper-
ational safety in addition to the appropriate lifting
capacity [6].

An important operating element in these devices is
the chain, which largely determines the safety of the
worker operating the crane. Each chain used in in-
dustry within the European Union must comply with
Directive 2006/42/EC of the European Parliament
and of the Council of May 17, 2006, on machinery,
which refers to the safety and protection of the health
of workers working with devices and machines whose
moving element is a chain, among other things.
Therefore, chains intended for lifting loads that are
normally used in the EU (including Poland) must be
manufactured in accordance with the above directive
and with the requirements of such standards as:

— EN 818-2 + Al. The standard for medium toler-
ance chains for chain clamps — Class 8 (800 MPa)
characterized by the ratio of safety factors 4 :2.5: 1
(breaking force/test force/load capacity). The chain
must be tested. The temperature limits are —40° to
+400°C.

— EN 818-7 + Al. The standard describing the re-
quirements for the chain of a hoist/chain winch
depending on the design, weight of the load, and
environment in which it is used.

A T chain used in hoists/winches with manual
drives or in hoists with low speed motor drives that do
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not work under abrasive conditions. The chain safety
factor should have a ratio of 4 : 2.5 : x (breaking force/
test force/load capacity in accordance with ISO 4301-1
drives). The chain should be calibrated and tested.
The temperature limits are —40°C to +200°C.

A DAT chain is used in hoists/winches with motor
drives that reach high speeds combined with high
work intensity in places where resistance to abrasion
is required; this is connected with increasing the du-
rability of the chain. The safety factor should have
a ratio of 4:2.5:x (breaking force/test force/load
capacity in accordance with ISO 4301-1 drives).
The chain should be calibrated and tested. The tem-
perature limits are —20°C to +200°C.

A DT chain used in hoists/winches with motor
drives operating in abrasive working conditions.
The safety factor should have a ratio of 4:2.5:x
(breaking force/test force/load capacity in accor-
dance with ISO 4301-1 drives). The chain should be
calibrated and tested. The temperature range is —10°C
to +200°C.

In addition, the following technical standards and
legal acts are in force in Poland, whose fulfilment
guarantees the chain user’s safety. These are (among
others) such documents as:

— PN-G-46732:1997: Mining chain hoists — calibrated
short-link chains;

— Safety requirements considering the provisions of
the “Geological and Mining Law” Act of June 9,
2011 (Journal of Laws of 2017, item 2126, as
amended);

— Regulation of the Minister of Economy of June 28,
2002, on work health and safety, operation, and spe-
cialized fire protection in underground mining facili-
ties (Journal of Laws of 2002, No. 139, Item 1169);

— Act of December 12, 2003, on general product safety
(Journal of Laws of December 31, 2003);

— PN-EN 10025:2002: Hot-rolled products made of
structural steel;

— PN-EN ISO 643:2013-06: Steel — Micrographic grain
size determination;

— PN-EN ISO 6507-1:2018-05: Metals — Vickers hard-
ness measurement — Part 1: Test method.

3. TECHNICAL REQUIREMENTS FOR CHAINS
WITH SHORT LINKS

The Retezarna a.s. company has chains of stan-
dard sizes in its offer, which are presented in Table 1.
In addition to the standard sizes, custom chains can
be produced at the customer’s special request [5].

Link chains are made of steel with tensile strengths
suitable for any given chain class. They consist of
links welded in fire or electrically.

Table 1
Standard chain sizes offered by Retezarna a.s. [5]
Chain size ano b no Weight Nominal Max. weld
dx p ) lower greater of 1 m length Tolerance diameter
than than of chain L=11xp
[mm] [kgl [mm]
4x12 4 0.2 12 4.8 13.6 0.35 132 0.6 43
5x15 5 0.2 15 6.0 17.0 0.54 165 0.8 5.4
6x18 6 0.2 18 72 20.4 0.8 198 1.0 6.5
7 %21 7 0.3 21 8.4 23.8 1.1 231 1.1 7.6
8x24 8 0.4 24 9.6 27.2 1.4 264 1.3 8.6
9x27 9 0.4 27 10.8 30.6 1.8 297 1.4 9.7
10 x 30 10 0.4 30 12.0 34.0 22 330 1.6 10.8
11 x 31 11 0.4 31 13.2 37.4 2.7 363 1.7 11.9
12 x 36 12 0.5 36 144 47.6 3.1 396 1.9 13.0
13 x 39 13 0.5 39 15.6 442 3.7 429 2.1 14.0
14 x 42 14 *0.6 42 16.8 47.6 4.3 462 22 15.1
16 x 45 16 0.6 45 19.2 54.4 5.6 528 25 17.3
18 x 54 18 0.9 54 21.6 61.2 7.0 594 29 194
20 % 60 20 *1.0 60 24.0 68.0 8.7 660 32 21.6
22 % 66 22 *1.1 66 26.4 74.8 10.5 726 35 23.8
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Welded chains for T-class chain hoists and winches
(T, DAT, DT) must be characterized by high quality,
excellent usability, and long service life. To achieve
this, they must be manufactured with the utmost care
so as to ensure safety during their use.

The parameters determining the quality and safety
of chains are their mechanical properties and loads,
among others. For the production of chains for
winches/hoists, steel with mechanical properties in
accordance with PN-EN 10025 [7-9] is used so that
the final product meets all of the requirements set out
by the stringent European norms in accordance
with the PN-EN 818-7 and PN-G-46732 standards.
The ENS-18-7 + Al: 2008 European standard (which
is also in force in Poland) sets out clearly defined
requirements for the type of steel the chain is made
of, the process in which the steel is made, and what
its chemical composition should be. Tables 2 and 3
present the requirements for the content of specific
elements in the steel.

In order to protect the chain against aging during
its use, the steel should contain at least 0.025% alumi-
num (Al).

Another important element affecting the safe use
of a chain is its quality, with particular attention to
deviations from the dimensions that were included in
Table 1. In addition, PN-EN 818-7 requires the manu-
facturer to use a complex program of product quality
tests to ensure a chain’s safety during its operation.

Particular emphasis is placed on the use of the appro-
priate steel grades as materials from which T-class
short chain elements are made. Each delivery to the
customer must be marked with the manufacturer’s
mark, chain thickness, production batch number,
chain length, and number of pieces in the series. At
the end of every meter of a chain, there is a mark con-
taining the manufacturer’s mark, year of production,
number denoting the month of production, and
chain’s class (T, DAT, or DT — for the 818-7 standard;
5.6 or 8 for the PN-G-46732 standard) — Figure 4.

Fig. 4. Mark placed every meter

at the ends of a chain

Chains produced by Retezarna a.s. meet the require-
ments set by the standards for the selected products.

Table 2

Chemical composition of steel for production of hoist chains — alloying elements [7]

Minimum mass share in percent determined in cast analysis
Element
type T type DAT type DT
Nickel (Ni) 0.40 0.7 0.9*
Chromium (Cr) 0.40 0.40 0.4
Molybdenum (Mo) 0.15 0.15 0.15

* Higher surface hardness and/or greater hardening depth require higher nickel content to avoid brittleness

Table3
Sulphur and phosphorus content in steel for production of hoist chains [7]
Minimum mass share in percent determined in
Element
cast analysis control analysis

Sulfur (S) 0.020 0.025
Phosphorus (P) 0.020 0.025
Total sulfur + phosphorus 0.035 0.045
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To emphasize the high quality and safety of use, the
chains produced by Retezarna a.s. have the H45 mark
(Manufacturer’s ID) given by the DGUV Deutsche
Gesetzliche Unfallversicherung certification body
guaranteeing the product’s compliance with the
PN-EN 818-7 standard [2, 10]. Figure 5 shows the
stamped quality mark on a chain link.

Fig. 5. H 45 quality mark embossed on chain link

Observation of the market of chain suppliers for
various types of hoists and winches justifies the opinion
that there are suppliers on the market who do not meet
the requirements of the EU directive. Inconsistencies
can be observed in the Declaration of Conformity,
among others, which shows the discrepancy between
the qualitative parameters of the chain and require-
ments contained in the Directive. This is particularly
important for high-strength chains; e.g., DAT. The most
common nonconformity is the use of inadequate steel;
e.g., manganese steel, inadequate proportions of the
Ni, Cr, Mo elements, or the absence or insufficient
content of aluminum. The authors of the present arti-
cle emphasize that customers pay particular attention
to this issue when choosing a chain manufacturer, as it
has a direct impact on the safety of the chain’s users.

4. CONCLUSIONS

The development of mechanization systems in var-
ious branches of industry (including mining) requires

the use of auxiliary devices that facilitate assembly,
service, and transport work. Moving heavier and
heavier weights requires the use of devices with in-
creasingly better technical parameters. One such de-
vice belonging to the so-called “small mechanization”
are winches and chain hoists [11]. In addition to the
technical and constructional parameters of these de-
vices, the chains with which goods are moved also
affect their operation and safety. Therefore, from the
point of view of work safety, the quality of the chain
used is very important. The present article only indi-
cates the basic elements and determinants that affect
the quality of a chain. From this analysis, it is clear
that, it should be noted whether the product has
a certificate with the designation » when choosing
chains (which is a prestigious certificate ensuring that
the manufacturer meets the requirements of the Eu-
ropean standards). It is also necessary to verify the
mechanical properties of the material from which
the chains are made and pay attention to their quality.
For each chain intended for hoists and winches, the
customer should receive documents such as a decla-
ration of conformity, manual, and inspection certifi-
cate. A material certificate is not required, but the
chain producer should provide it upon a client’s re-
quest. Additionally, a confirmation of the quality of
the material used and the manufacturing of the chain
is the manufacturer’s certificate, which is supplied
with the product.
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Znaczenie jakosci tancuchow
dla bezpieczenstwa pracy

Jakos¢ zastosowanego taricucha w urzqdzeniach dzwigowych ma bardzo duze znaczenie
w Srodowisku ich pracy. Waznym eksploatacyjnym elementem we wciggnikach i wcig-
garkach tanicuchowych jest taricuch o ogniwach krotkich, ktory stanowi w duzej mierze
0 bezpieczeristwie pracownika obstugujgcego dzwignice. W artykule omowiono podsta-
wowe elementy wplywajqce na jakos¢ i bezpieczeristwo taricucha. Z analizy jednoznacz-
nie wynika, iz uzytkownicy tych produktow przy wyborze dostawcy nie powinni sugero-
wac sie tylko ceng, ale przede wszystkim certyfikatami i atestami produktu.

Stowa kluczowe: faricuch, wciggnik/wciggarka, jakos¢, bezpieczeristwo pracy

1. WPROWADZENIE

Srodowisko pracy wywiera duzy wplyw na zdrowie
1 na jakoS¢ zycia pracownika, gdyz skfada si¢ na nie
zespot czynnikéw materialnych i psychospotecznych,
z ktorymi pracownik styka si¢ podczas wykonywania
pracy lub przysposobienia do niej. Do czynnikéw ma-
terialnych Srodowiska pracy zalicza si¢ m.in. teren
przedsiebiorstwa lub instytucji, budynki, pomieszczenia,
maszyny, narzedzia, urzadzenia, a takze czynniki o cha-
rakterze fizycznym i chemicznym (np. mikroklimat,
o$wietlenie, drgania, halas, czynniki mechaniczne oraz
substancje chemiczne i pylowe) i czynniki biologiczne.
Natomiast do czynnikéw psychospotecznych (niema-
terialnych) Srodowiska pracy zalicza si¢ m.in.: wyma-
gania psychologiczne pracy, czynniki organizacyjne,
partycypacje pracownikow, stosunki miedzyludzkie,
rozwoj kariery zawodowej i kulture organizacyjna [1, 2].

W artykule zostal omdwiony jeden z elementéw
Srodowiska pracy w przemysle wplywajacy na bezpie-
czefistwo pracownika, a mianowicie urzadzenia dZwig-
nicowe, ktdrych waznym elementem eksploatacyjnym
jest tancuch.

DzZwignice to grupa urzadzefn dZwigowo-transpor-
towych, stuzacych do przemieszczania pionowego
badZ poziomego tadunkdéw, zwierzat i ludzi na nie-
wielkie odlegtosci w ruchu przerywanym. W klasycz-

nej literaturze [3] w podziale dzwignic wyrdzniamy:
dzwigniki, ciegniki, wozki, suwnice, zurawie. Ze
wzgledu na zagadnienia poruszane w artykule auto-
row interesuja ciegniki, ktore dzielg si¢ migedzy inny-
mi na takie urzadzenia, jak wciggarki i wciagniki.
Te dwa urzadzenia — dZzwignice przystosowane sa do
pionowego podnoszenia fadunku za pomoca liny lub
taficucha z wykorzystaniem elementu chwytnego —
zazwyczaj haka, a réznica pomiedzy nimi wystepu-
je w zamocowaniu konstrukcji noS$nej. W zaleznoSci
od sposobu skonstruowania wspomniane urzadzenia
moga by¢ wykorzystywane w réznych przestrzeniach,
takich jak: przemysl, budownictwo, motoryzacja czy
przemyst lesny [4].

W pracy wielu dZzwignic, zwlaszcza o napedzie recz-
nym, stosowane sa laficuchy jako elementy udzwigo-
we. Lancuchow uzywa sie réwniez jako czeS¢ sktadowa
zawiesi tancuchowych do obwiazywania i zawieszenia
ciezaréw na hak dzwignic recznych i mechanicznych.

Lancuchy stosowane w dzwignicach jako elementy
udzwigowe mozna podzieli¢ na dwa rodzaje: taficuchy
ogniwowe i tancuchy plytkowe przegubowe zwane
taficuchami Galla — rysunek 1. Te dwa rodzaje tancu-
chéw nazywamy lancuchami technicznymi, ktére sa
niezastapione w wielu branzach przemystowych i go-
spodarczych i sa przeznaczone do przenoszenia wiek-
szych obciazen.



K. Midor, W. Bialy, J. Ruzbarsky

Rys. 1. Lancuch rolkowy napedowy Galla (a);

tanicuch zawiesiowy ogniwowy (b)

Podstawowym pojeciem charakteryzujacym lan-
cuch jest tzw. wielko$¢ taficucha. Wielko§¢ ta zdefi-
niowana jest jako iloczyn Srednicy preta d, z ktérego
zrobione jest ogniwo oraz najwigkszego wymiaru we-
wnetrznego p nazywanego podziatka ogniwa lub faf-
cucha. Ponadto ogniwo charakteryzuja jeszcze wiel-
kosci: @ - dlugo$¢ wewnetrzna mierzona w Swietle
ogniwa, b — szerokos$¢ zewnetrzna ogniwa oraz ,,L.11p”
— wewnetrzna dlugos¢ taficucha z jedenastoma ogni-
wami [5]. Wymienione wymiary ogniwa zaprezen-
towane sa na rysunku 2. W zaleznoSci od dtugosci
ogniwa tancuchy dzielimy na krétko- badz dtugoogni-
wowe. Lancuchem krétkoogniwowym nazywamy tfan-
cuch, ktorego dlugo$¢ ogniwa nie przekracza pigcio-
krotnej Srednicy preta d, z ktérego ogniwo zostato
wykonane, a szeroko$¢ b nie jest wieksza niz 3,5-krotna
Srednica preta. Jesli dlugos¢ ogniwa przekracza pig-
ciokrotng Srednice preta d, to tancuchy takie zaliczo-
ne sa do dlugoogniwowych.
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Rys. 2. Wymiary ogniwaftaricucha [5]

Fancuchy o ogniwach krétkich majg zastosowa-
nie w szeregu urzadzen mechanicznych, gtéwnie jako
faficuchy napedowe, wspotpracujace z kotami gniaz-
dowymi oraz zawiesia pomocnicze w ciagnikach.
Fancuchy o ogniwach dtugich sa tafcuchami ogdl-
nego przeznaczenia i szczegdlne maja zastosowanie
w przemysle gérniczym.

W artykule uwaga zostanie zwrdcona na lancuchy
o ogniwach krotkich, ktére sa stosowane przede
wszystkim we wciagnikach i wciggarkach.

Woeiagniki ze wzgledu na rodzaj napedu mozemy
podzieli¢ na: reczne, elektryczne oraz pneumatyczne.
Natomiast podziat ze wzgledu na rodzaj zastosowane-
go ciegna dzieli te urzadzenia na faficuchowe lub lino-
we. Przyktady takich wciagnikow zaprezentowano na
rysunku 3.

Rys. 3. Przykiady rodzajow wciggnikow: a) reczny wcigg-

nik tanicuchowy modelYale lift 360; b) wciggnik taricu-

chowy model CPV z napedem elektrycznym; c) wcigg-

nik {fanicuchowy z napedem pneumatycznym model
CPA 1-13

Fafcuchy o ogniwach krétkich do podnoszenia
fadunkoéw, mozna stosowaé w wielu branzach przemy-
stowych i gospodarczych, w tym miedzy innymi w pod-
ziemnych wyrobiskach zaktadéw gérniczych, w prze-
strzeniach zagrozonych wybuchem pylu weglowego
oraz metanu.

Na rynku polskim jest kilku producentéw omawia-
nych tafcuchéw, m.in.: Pewag Polska Sp. z 0.0., Grupa
RUD, THIELE, Retezarna a.s.

W artykule autorzy omawiaja tancuchy produko-
wane przez firme Retezarna a.s.

2. WYMAGANIA PRAWNE
STAWIANE £ANCUCHOM
O KROTKICH OGNIWACH

W przemysle gorniczym do transportu bliskiego
stosowane sg miedzy innymi wciaggniki z ciggnem tan-
cuchowym, umozliwiajace montaz podzespoléw ma-
szyn 1 urzadzen oraz przemieszczanie materiatow. Ze
wzgledu na trudne warunki eksploatacji w ograniczo-
nych przestrzeniach wyrobisk i komdér montazowych,
urzadzenia dZwignicowe, przeznaczone dla przemy-
stu gérniczego oprdcz odpowiedniego udzwigu musza
charakteryzowaé sie duza predkoScia podnoszenia,
niewielka masa wlasng, niewielkimi gabarytami oraz
bezpieczenistwem pracy [6].

Waznym eksploatacyjnym elementem w tych urza-
dzeniach jest tancuch, ktéry stanowi w duzej mierze
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o0 bezpieczenstwie pracownika obstugujacego dZwigni-

ce. Kazdy tancuch, ktory jest wykorzystywany w prze-

mysSle na terenie Unii Europejskiej, musi by¢ zgodny

z Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego

i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, odno-

szacej sie miedzy innymi do bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia pracownikéw pracujacych z urzadzeniami

i maszynami, ktérych ruchomym elementem jest tan-

cuch. A zatem fancuchy przeznaczone do podnosze-

nia fadunkéw, ktore sg standardowo uzywane w UE,

w tym takze w Polsce, musza by¢ produkowane zgod-

nie z powyzsza dyrektywa oraz z wymaganiami takich

norm, jak:

— EN 818-2 + Al. Norma dla taficuchéw o $redniej
tolerancji dla zaciskéw taficuchowych — klasa §
(800 MPa) charakteryzujacych si¢ stosunkiem
wspotczynnikéw bezpieczenstwa 4:2,5:1 (sita
zrywajaca/ sita testowa/ no$no$¢). Lancuch musi
by¢ testowany. Ograniczenia temperatury —40°C
do +400°C;

— EN 818-7 + Al. Norma, w ktdrej opisano wyma-
gania tancucha do wciagnika/ wciagarki fancucho-
wej, zaleznie od konstrukgcji, ciezaru tadunku i §ro-
dowiska, w ktorym jest uzywany.

Lancuch T uzywany we wciagnikach/ wciggarkach
z napedem recznym lub w podno$nikach z napedem
silnikowym o malych predkosciach, ktore nie pracu-
ja w warunkach abrazyjnych. Wspodtczynnik bezpie-
czefistwa tancucha powinien mie¢ stosunek 4 : 25 : x
(sita zrywajaca/ sita testowa/ no$no$¢ zgodnie z na-
pedami ISO 4301-1). Lancuch powinien by¢ skalibro-
wany, przetestowany. Ograniczenia temperatury od
—40°C do +200°C.

DAT fancuch uzywany we wciagnikach/ wciagar-
kach z napedem silnikowym, ktére osiagaja duze
predkosci, w potaczeniu z duzym natezeniem pracy
w miejscach, gdzie jest wymagana odporno§¢ na Scie-
ranie, zwigzana ze zwickszeniem zywotnosci fancucha.
Wspoélczynnik bezpieczenstwa powinien miec stosu-
nek 4:25:x (sita zrywajaca/ sita testowa/ no$nos¢
zgodnie z napedami ISO 4301-1). Lancuch powinien
by¢ skalibrowany, przetestowany. Ograniczenia tem-
peratury od —20°C do +200°C.

DT tancuch uzywany we wciagnikach/ wciagar-
kach z napedem silnikowym w abrazyjnych warun-
kach pracy. Wspolczynnik bezpieczenstwa powinien
charakteryzowac si¢ stosunkiem 4 : 2,5 : x (sita zrywa-
jaca/ sifa testowa/ no$Snos$¢ zgodnie z napgedami ISO
4301-1). Lancuch powinien by¢ skalibrowany, przete-
stowany. Zakres temperatur: od —10°C do +200°C.

Ponadto na terenie Polski obowiazuja takze normy
techniczne oraz akty prawne i spetnienie ich wyma-
gan gwarantuje bezpieczefistwo dla uzytkownika fan-
cucha. Sa to miedzy innym takie dokumenty, jak:

— PN-G-46732:1997: Wciggniki gérnicze {taricucho-
we — Lancuchy krotkoogniwowe kalibrowane;

— Wymagania bezpieczeristwa uwzgledniajgce posta-
nowienia Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo
geologiczne i gornicze (Dz.U. z 2017 1., poz. 2126,
ze zmianami);

— Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28
czerwea 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistyczne-
go zabezpieczenia przeciwpozarowego w podziem-
nych zaktadach gérniczych (Dz.U. z 2002, nr 139,
poz. 1169);

— Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpie-
czenstwie produktow (Dz.U. z dnia 31 grudnia 2003 r.);

— PN-EN 10025:2002: Wyroby walcowane na gorgco
z niestopowych stali konstrukcyjnych;

— PN-EN ISO 643:2013-06: Stal — Mikrograficzne
okreslanie wielkosci ziarna;

— PN-EN ISO 6507-1:2018-05: Metale — Pomiar twar-
dosci sposobem Vickersa — Czes¢ 1: Metoda badan.

3. WYMAGANIA TECHNICZNE
STAWIANE LANCUCHOM
O KROTKICH OGNIWACH

Firma Retezarna a.s. w swojej ofercie ma standar-
dowe rozmiary faficuchdw, ktére zostaly przedstawio-
ne w tabeli 1. Ponadto moga by¢ produkowane fancu-
chy w rozmiarach na specjalne zaméwienie klienta [5].

Lancuchy ogniwowe wykonane sa ze stali o wytrzy-
matoSci na rozrywanie odpowiedniej dla danej kla-
sy taficucha. Skladaja si¢ one z ogniw zgrzewanych
w ogniu lub elektrycznie.

Yancuchy spawane do weiagnikéw i weiggarek fancu-
chowych klasy T (w wykonaniu T, DAT, DT) muszg cha-
rakteryzowac sie¢ wysoka jakoScia, doskonatymi walo-
rami uzytkowymi i dtuga zywotnoScia. Aby to spetnié,
musza by¢ wykonywane z najwigksza starannoscia, tak
aby zapewni¢ bezpieczefistwo podczas ich uzytkowania.

Parametrami determinujacymi jako$¢ i1 bezpie-
czefnstwo uzytkowania tancuchéw sa m.in. wiasci-
woSci mechaniczne i obciazenia. Do produkcji tan-
cuchéw przeznaczonych do weciagarek/ wciagnikdw
wykorzystywana jest stal o wlasciwoSciach mecha-
nicznych zgodnych z norma PN-EN 10025 [7-9],
aby finalny produkt speiniat wszystkie wymagania
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okreSlane przez rygorystyczne standardy europejskie
zgodnie z normami PN-EN 818-7 oraz PN-G-46732.
Norma europejska EN8-18-7 +A1:2008 obowiazuja-
ca réwniez na terenie Polski stawia jasno okreslone
wymagania co do rodzaju stali, z jakiej ma by¢ wyko-
nany tancuch, w jakim procesie powinna by¢ wypro-

dukowana stal oraz jaki powinna mie¢ sktad che-
miczny. W tabelach 2 i 3 zaprezentowano wymagania
stawiane zawartoSci pierwiastkow w stali. W celu za-
bezpieczenia taficucha przed starzeniem w czasie je-
go uzytkowania stal powinna zawiera¢ co najmniej
0,025% aluminium (Al).

Tabela 1
Standardowe rozmiary tancuchéw firmy Retezarna a.s. [5]
Wielkosé a nie . Masa Dlugosé Maks.
lancucha d ) mr{i.ej wigclel;enii ,1 m nominalna | Tolerancja éredflica
dxp niz lancucha L=11xp spoiny
[mm] [kg] [mm]
4x12 4 *0,2 12 4.8 13,6 0,35 132 0,6 43
5x15 5 *0,2 15 6,0 17,0 0,54 165 0,8 5,4
6x18 6 *0,2 18 72 20,4 0,8 198 1,0 6,5
7 %21 7 *0,3 21 8,4 23,8 1,1 231 1,1 7,6
8x24 8 *0,4 24 9,6 27,2 1,4 264 1,3 8,6
9%x27 9 *0,4 27 10,8 30,6 1,8 297 1,4 9,7
10 x 30 10 *0,4 30 12,0 34,0 22 330 1,6 10,8
11 x 31 11 *0,4 31 13,2 37,4 2,7 363 1,7 11,9
12 x 36 12 *0,5 36 14,4 47,6 3,1 396 1,9 13,0
13 x 39 13 *0,5 39 15,6 442 3,7 429 2,1 14,0
14 x 42 14 *0,6 42 16,8 47,6 43 462 22 15,1
16 x 45 16 *0,6 45 19,2 54,4 5,6 528 2,5 17,3
18 x 54 18 *0,9 54 21,6 61,2 7,0 594 29 19,4
20 x 60 20 *1,0 60 24,0 68,0 8,7 660 32 21,6
22 x 66 22 *1,1 66 26,4 74,8 10,5 726 35 23,8
Tabela 2
Skitad chemiczny stali do produkgcji tancuchéw do dzwignic — pierwiastki stopowe [7]
Pierwiastek Minimalny masowy udzial okreslony w analizie wytopu:
typu T [%] typu DAT [%] typu DT [%]

Nikiel (Ni) 0,40 0,7 0,9*

Chrom (Cr) 0,40 0,40 0,4

Molibden (Mo) 0,15 0,15 0,15

* Wigksza twardo$¢ powierzchni i/lub wigksza glebokos¢ hartowania wymagaja wigkszej zawartosci niklu, aby unik-

nac¢ krucho$ci

Tabela 3

Zawartos$¢ siarki i fosforu w stali do produkcji tancuchow do dzwignic [7]

Najwiekszy masowy udzial okreslony w:

Pierwiastek
analizie wytopu [%] analizie kontrolnej [%]
Siarka (Si) 0,020 0,025
Fosfor (P) 0,020 0,025
Suma siarki i fosforu 0,035 0,045
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Normy wymagaja takze od producenta podda-
nia taficucha procesowi kalibracji. Istotnym elemen-
tem wplywajacym na bezpieczenstwo uzytkowania tan-
cucha jest jako$¢ jego wykonania ze szczegdlnym
uwzglednieniem odchylek od wymiaréw, ktére zosta-
ly zawarte w tabeli 1. Ponadto norma PN-EN 818-7
wymaga od producenta stosowania ztozonego progra-
mu badan jakoSci wyrobu w celu zapewnienia bezpie-
czefistwa podczas eksploatacji fafncucha. Szczegdlny
nacisk potozony jest na zastosowanie odpowiednich
gatunkow stali jako materiatow, z ktérych wykonane
sa elementy taficucha krotkiego w klasie T. Kazda do-
stawa do klienta musi by¢ oznaczona znakiem produ-
centa, gruboscig tafcucha, numerem serii produkcyj-
nej, dlugoscia tancucha oraz liczba sztuk w serii. Na
konficach taficucha co metr umieszcza si¢ ceche za-
wierajaca: znak producenta, rok produkcji, liczbe
oznaczajaca miesiac produkcji i klase taficucha (T, DAT
lub DT - dla normy 818-7); 5,6 lub 8 dla normy
PN-G-46732 — rysunek 4.

Rys. 4. Cecha umieszczana na kornicach tanicucha

po kazdym metrze

Produkowane faficuchy w Retezarni a.s. spetniaja
wymagania stawiane w normach wybranym produk-
tom. Lancuchy produkcji Retezarna a.s, dla podkre-
Slenia wysokiej jakoSci i bezpieczenstwa stosowania
posiadaja znak H45 (identyfikator producenta) na-
dany przez jednostke certyfikujaca DGUV Deutsche
Gesetzliche Unfallversicherung gwarantujacy zgodnosé
produktu z norma PN-EN 818-7 [2, 10]. Na rysunku 5
pokazano wybity znak jakoSci na ogniwie fancucha.

Obserwacja rynku dostawcéw tancuchéw do réz-
nego rodzaju wciagnikéw i wciagarek pozwala na
wyrazenie opinii, iz nie wszyscy dostawcy spelniaja
wymagania dyrektywy unijnej. Miedzy innymi z doku-
mentu ,deklaracja zgodnoSci” wynika rozbieznos¢

pomiedzy jakoSciowymi parametrami faficucha a wy-
maganiami zawartymi w dyrektywie. Ma to szczegdlne
znaczenie dla tancuchéw o wysokiej wytrzymatosci,
np. DAT. Najczestsza nieprawidlowoscia jest zastoso-
wanie nieodpowiedniej stali, np. stali manganowej,
badZ tez nieodpowiednich proporcji pierwiastkéw NI,
Cr, Mo oraz braku badZ zbyt matej zawartoSci pier-
wiastka Al. Autorzy artykutu zachecaja, aby klienci
zwracali szczegllng uwage na to zagadnienie przy wy-
borze producenta tancuchéw, poniewaz ma to bezpo-
Sredni wplyw na bezpieczefistwo uzytkownika tafcucha.

Rys. 5. Cecha umieszczana na kornicach tanicucha
po kazdym metrze

4. PODSUMOWANIE

Rozwdj system6éw mechanizacyjnych w réznych ga-
feziach przemystu, w tym takze w gornictwie, wyma-
ga stosowania urzadzefi pomocniczych, wspomaga-
jacych prowadzenie prac montazowych, serwisowych
czy transportowych. Przemieszczanie coraz wiek-
szych mas wymaga stosowania urzadzen o coraz
lepszych parametrach technicznych. Jednymi z takich
urzadzen nalezacych do tak zwanej ,,matej mechani-
zacji” sg wciagarki i wciagniki tancuchowe [11]. Poza
parametrami technicznymi i konstrukcyjnymi tych
urzadzeh na prace i bezpieczenstwo wplywa taficuch,
za pomoca ktdrego sa przemieszczane towary. Dlate-
go tez z punktu widzenia bezpieczefistwa pracy jakoS¢
zastosowanego tancucha ma bardzo duze znaczenie.



84

K. Midor, W. Bialy, J. Ruzbarsky

W artykule zasygnalizowano tylko podstawowe ele-
menty i determinanty, ktére wplywaja na jakos¢ tan-
cucha. Z tej analizy jednoznacznie wynika, ze przy
wyborze tancuchéw nalezy zwrdcié uwage na to, czy
produkt posiada certyfikat z oznaczeniem x, ktory jest
prestizowym certyfikatem zapewniajacym o spetnia-
niu przez producenta wymagafn norm europejskich.
Nalezy takze weryfikowad¢ wtaSciwoSci mechaniczne
materiatu, z ktérego zrobione sg taficuchy, oraz po-
winno si¢ zwracaé uwage na jakosc¢ ich wykonania. Do
kazdego taficucha do wciagnikéw i wciggarek klient
powinien otrzyma¢ dokumenty, takie jak: deklaracja
zgodno&ci, instrukcja uzytkowania, certyfikat kontroli.
Certyfikat materialowy nie jest wymagany, ale na zy-
czenie klienta producent taficucha powinien go udo-
stepni¢. Ponadto potwierdzeniem jakoSci zastosowa-
nego materialu oraz wykonania tancucha jest atest
producenta, ktory jest dostarczany wraz z wyrobem.

Podziekowania

Artykut zostat sfinansowany ze Srodkéw pracy sta-
tutowej 13/030/BK_18/0039 realizowanej w Insty-
tucie Inzynierii Produkcji na Wydziale Organizacji
i Zarzadzania Politechniki Slaskiej.
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